
MICRAS

> 160

> 63

< 45

ANALISIS GRANULOMETRICO

1

55

31

%

   ANALISIS  QUIMICO                ANALISIS   RACIONAL            

Cuarzo 56%
SiO2 80,40% Feldespasto Potásico 35%
Al2O3 10,60% Illita/Moscovita 1%
Fe2O3 0,42% Caolinita 8%
MgO 0,14%

CaO 0,36%

Na2O 0,35%

K2O 5,50%

TiO2 0,56% HUMEDAD < 12 %
P.p. calcinac. 1,40%


